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enk: Beyaz (White N9 Geological
voku: Maslf,
Tane boyoklugo: Ince tanell,

MIKROSKOBIK TANIMLAMA:

oku: Mikro kristalin,

“Hlesenler: Barit grubu mineraller,

Rock-Color Chart, 2009),

-Aarit grubu mineraller: Kuguk taneli, yan 0z sekilli-oz sekllsiz, sinirlar dozensiz ve bazen belirsiz,

'!-._nmuj en dagilimli,
—Giklamalar

Kayag tamamen Barit minerallerinden olugmug olup, Icerisinde az oranda, gok Ince ve karbonat
Uneralleri tarafindan doldurulmus kisa-streksiz catlaklar gozlenmektedir.

..Ayaca ek olarak XRD analizl de uygulanmi§ olup, tamamen Barit minerallerinden olustugdu tespit

edilmistir.
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